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CuZn39Pb3, (Ms 58), gezogen bzw. gepresst in Bohr- und Drehqualiat, in Herstellungslangen von 3 m,
Werkstoff-Nr. CW 614 N (2.0401)

s MESSING-VIERKANTSTANGEN
/ DIN 17660/ 1761 /17672 (EN 12164 /12163 /12165 /12167)
Abmessungen mm  Gewicht Abmessungen mm  Gewicht Abmessungen mm  Gewicht
B ca. kg/m B ca. kg/m B ca. kg/m
5,0 0,21 16,0 2,18 40,0 13,60
6,0 0,31 18,0 2,76 45,0 17,20
8,0 0,54 20,0 3,40 50,0 21 25
9,0 0,69 22,0 4,16 60,0 30,60
10,0 0,85 25,0 5,31 70,0 41,60
12,0 1,22 30,0 7,65 80,0 54,40
14,0 1,67 32,0 8,70 100,0 85,00

15,0 1,91 350 10,41



